	Показатели
	Содержание хрома Cr2O3
	Влажность
	Плотность
	Расфасовка

	(ГОСТ)
	DIN 55 913/2-1972
	ISO787/5-1995
	ISO787/10-1972
	big bag

	Марка
	Min %
	Max %
	г/см3
	кг

	PJ GRN01
	98
	0.2
	5.2
	200-1000


