СВИНЦОВЫЕ КРОНЫ

Свинцовые крона по химическому составу - это хромат свинца в смеси с сульфатом свинца. Цвет свинцовых кронов колеблется от лимонного до темно-желтого и дает непрерывную хроматограмму. Цвет  зависит от количества РbCrO4: чем его больше, тем цвет крона темнее. На практике ограничиваются выпуском лишь 3-4 типов, так как их смешением можно получить крона с любым промежуточным оттенком. Это ЛИМОННЫЙ, СРЕДНИЙ и темный (ГЛУБОКИЙ). 

 Крона гидрофобны, нерастворимы в воде и органических кислотах; растворяются в соляной и азотной кислотах. Под воздействием щелочей краснеют (образуются основные хроматы свинца); темнеют от сероводорода и сернистых газов, поэтому нельзя смешивать крона с пигментами, содержащими серу. 

Свинцовые крона несмотря на некоторую ядовитость широко применяются для изготовления синтетических эмалей воздушной и горячей сушки, нитроэмалей, клеевых и полиграфических красок, для окрашивания линолеума, искусственных волокон и пластмасс, в основном поливинилхлорида.

	Марка
	
	Крон лимонный 34
	Крон желтый свинцовый средний MC

	Показатель
	
	
	

	Индекс цвета
	
	PY 34
	PY 34

	Относительная красящая способность
	Min %
	100
	101

	pH водной суспензии
	
	7
	7

	Массовая доля водорастворимых веществ 
	Max %
	0.8
	0.8

	Маслоемкость
	Max г/100г
	22.04
	22

	Остаток на сите 
	Max %
	1.7
	1.0

	Остаточная влажность
	Max %
	0.79
	1.3


