	Показатели
	Содерж. железа Fe2O3

	Содерж.

силикатов

SiO2 + Al2O3
	Вещ-ва растворимые в воде
	Термопотеря при 1000C

0.5ч
	Плотность
	Норм. отклонение цветности
	Красящая способность
	Расфасовка

	(ГОСТ)
	DIN 55 913/2-1972
	DIN 55 913/2-1972
	ISO 787/5-1995
	DIN 55913/2-1972
	ISO787/10-1972
	001  

1995-04-28
	003

1994-03-11
	В мешках/ на паллете

	Марка
	Min %
	Max %
	Max %
	Max %
	г/см3
	dE max
	
	кг

	Красные
	
	
	
	
	
	
	
	

	PJ126
	96
	4.0
	0.5
	0.7
	5.0
	1.5
	95-105
	25/1000

	PJ130
	97
	4.0
	0.5
	0.6
	5.0
	1.5
	95-105
	25/1000

	PJ140
	97
	4.0
	0.5
	0.5
	5.0
	1.5
	95-105
	25/1000


